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Tynk ognioodporny Vitcas
FR 10 kg

Cena 129,99 zt

Dostepnos¢ Na zamoéwienie

Czas wysyiki 24 godziny

Numer katalogowy VITCAS-FR-10KG
= = Producent Vitcas
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Opis produktu
Tynk ognioodporny FR Vitcas 10 kg

VITCAS FR jest produktem stuzacym do wykonywania wypraw tynkarskich na elementach konstrukcyjnych narazonych na
dziatanie wysokiej temperatury. Stosowany réwniez jako baza pod gtadz szpachlowa ognioodporng Vitcas HRP. Odpornos¢ na
dziatanie temperatury do 1400°C.

Tynk Ognioodporny VITCAS® FR jest produktem, ktéry stuzy do zwiekszenia odpornosci ogniowej np. elementéw
konstrukcyjnych, ktére moga zosta¢ uszkodzone w wyniku oddziatywania ciepta. Dostarczany w postaci suchej mieszanki o
maksymalnym uziarnieniu do 5mm, do wymieszania z woda.

Odporny do 1400°C.

Sposob uzycia:

W przypadku starszych powierzchni, zaleca sie wybranie zaprawy murarskiej do gtebokosci ok. 12mm a nastepnie, jesli jest to
konieczne, za pomoca ostrego narzedzia sprawi¢ by cegta lub kamien stata sie chropowata. Powierzchnia na ktérg bedzie
ktadziony tynk powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen i pozostatosci innych materiatéw.

Produkt nalezy, uzywajac czystych narzedzi zmiesza¢ z woda az to zyskania sztywnej konsystencji, gotowej do zacierania.
Nastepnie nalezy zwilzy¢ powierzchnie i naktadac tynk za pomoca kielni lub packi tynkarskiej, od podstawy ku
gorze. Dla piecédw wolnostojgcych we wnece zalecana grubos¢ tynku wynosi 12mm. W przypadku otwartych palenisk
zaleca sie grubos$¢ 25mm. Tynk moze by¢ réwniez stosowany, jako baza pod gtadZ zaroodporng Vitcas HRP.

Powierzchnia pokryta tynkiem powinna zosta¢ mozliwie jak najbardziej wygtadzona. Nie jest to konieczne, gdy tynk bedzie
stosowany jako podkfad pod gtadz. Wdéwczas zwiekszy sie jej przyczepnos¢. Powierzchnia pokryta tynkiem powinna zostad
pozostawiona do wyschniecia przez 48 godzin.

Wydajnosc:

10 kg pojemnik wystarcza na pokrycie (w przyblizeniu) 0,5 m2 przy tworzeniu warstwy o grubosci 12mm.
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Podgrzewanie:

Podgrzewanie jest konieczne. Pozwoli to na pozbycie sie nadmiaru wilgoci. Zaniechanie tej czynnosci i poddanie tynku
nagtemu oddziatywaniu wysokiej temperatury moze negatywnie wptyngé na tynk w efekcie czego moze on ulec spekaniu.
Zaleca sie ogrzewanie za pomoca elektrycznego zrédta ciepta lub termowentylatora. Mozna takze rozpali¢ na srodku kominka
ognisko, nalezy jednak pilnowac by ptomienie nie dotykaty tynku. Podgrzewanie powinno trwac kilka godzin. Tynku nie nalezy
pokrywaé zadnymi sSrodkami dopdki proces podgrzewania i wypalania nie zostanie ukonczony.

Wytgczenie odpowiedzialnosci:

Przekazywane informacje bazujg na naszym doswiadczeniu oraz uwagach przekazywanych przez klientéw. Istnieje wiele
czynnikéw niezwigzanych z naszg kontrolg oraz wiedzg, w szczegdlnosci sposéb uzycia i montazu, ktére moga wptywac na
wykorzystanie oraz wydajnos¢ naszych produktéw, w zawigzku z powyzszym nie udziela sie gwarancji, wyraznych ani
dorozumianych. Uzytkownik powinien przeprowadzi¢ wtasne testy, ktére wskazywatyby na przydatnos¢ informacji lub
produktéw do konkretnego zastosowania.
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