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Zaprawa do pieca
chlebowego Vitcas 10kg

Cena 127,11 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy VITCAS-OC-10KG
Producent Vitcas
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Opis produktu

Gtadz szpachlowa wysokotemperaturowa VITCAS HRP 10kg

Zaprawa do pieca chlebowego Vitcas OC to hydraulicznie wigzgca zaprawa przeznaczona do zewnetrznego tgczenia z cegtami
szamotowymi w zastosowaniach takich jak opalane drewnem piece do pizzy, grille, wedzarnie, piece chlebowe, paleniska i
inne zastosowania wysokotemperaturowe. Ten rodzaj zewnetrznej zaprawy ogniotrwatej jest nierozpuszczalny w wodzie,
odporny na deszcz i mréz oraz utwardza sie bez potrzeby podgrzewania.

Ognioodporna Zaprawa do Piecéw Chlebowych to wstepnie zmieszana zaprawa do faczenia cegiet szamotowych oraz
elementéw do budowy piecéw do pizzy i piecédw chlebowych, a takze do ogdlnego zastosowania na zewnatrz do uzytku z
cegtami ogniotrwatymi w réznych aplikacjach wysokotemperaturowych. Odpornos¢ temperaturowa do 1200°C.

Charakterystyka:

* nie rozpuszcza sie w wodzie
e wigze bez podgrzewania
¢ odporna na deszcz i mréz

Zastosowanie:

grille

piece chlebowe

piece do pizzy opalane drewnem
wedzarnie

paleniska ogrodowe

inne aplikacje wysokotemperaturowe

Pokrycie:

Przed uzyciem dokfadnie wymiesza¢ proszek. Nalezy doda¢ wode, w przyblizeniu 200 ml na kg i miesza¢ do konsystencji
odpowiedniej do zacierania. Nie zaleca sie dodawania barwnika/pigmentu. Cegty nalezy zwilza¢ w celu zapewnienia lepszej
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przyczepnosci. Produkt wigze w ciggu kilku godzin, dtuzej podczas chtodniejszej pogody. Grubos¢ spoiny powinna wynosi¢ od
3 mm do 15 mm. W przypadku spoin powyzej 15 mm nalezy uzy¢ Vitcas HPS.
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