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Zaroodporna mieszanka
akumulacyjna HPS Vitcas

Cena 129,99 zt
Dostepnos¢ Na zamoéwienie
Czas wysyiki 24 godziny

Numer katalogowy VITCAS-HPS-10KG
Producent Vitcas
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Opis produktu

Zaroodporna mieszanka akumulacyjna Vitcas HPS

Zaroodporna Mieszanka Akumulacyjna Vitcas HPS jest materiatem podobnym do cementu. Zapewnia ochrone materiatéw,
ktére moga zostac uszkodzone przez dziatanie wysokich temperatur. Stosuje sie ja do wykonywania warstwy wyréwnujace;j
podtoze, podczas wyréwnywania obmurowan oraz wymiany cegiet w kominkach, piecach do wypalania oraz roznach. Do
stosowania wewnatrz i na zewnatrz pomieszczeh. Zaroodporna zaprawa wyréwnawcza Vitcas HPS moze stuzy¢ do odlewania
elementéw przeznaczonych do tworzenia cieptej obudowy kominka oraz elementéw piecéw chlebowych. Charakteryzuje sie
bardzo dobrymi wiasciwosciami akumulacyjnymi i przewodnictwem cieplnym. Ciepto z nagrzanych ptyt wypromieniowuje do
pomieszczenia, a ich budowa sprawia, ze mamy niemal nieograniczone mozliwosci tworzenia form konstrukcyjnych.

Sposbdb uzycia:

Nowa cegta i powierzchnie: pozostaw materiat do catkowitego wyschniecia przed zastosowaniem produktu. Starsze
powierzchnie: w celu zapewnienia maksymalnego dziatania dla HPS nalezy wydrapa¢ spoiny do gtebokosci okoto 12,5 mm i
wydrapad cegte ostrym narzedziem, tam gdzie jest to konieczne. Oczysci¢ luzny materiat. Nalezy uzywac czystych narzedzi.
Wymiesza¢ produkt z zimng woda do uzyskania konsystencji odpowiedniej do zacierania. Nie zaleca sie dodawania barwnika.
Nieznacznie zwilzy¢ powierzchnie. Nie ma gdérnej granicy grubosci materiatu, ktéry ma by¢ stosowany w jednej aplikacji. Do
odlewdéw uzy¢ np. drewnianej ramki. Powierzchnie nalezy pozostawi¢ do utwardzenia przez 24 godzin. Przykry¢ na okoto 6
godzin, np. mokrg szmata.

Nastepnie pozostawi¢ do wyschniecia w naturalny sposdb przez 48 godzin, zanim poddany zostanie wysokim temperaturom.
Nastepnie odlane elementy moga zostac wyjete z form.Suszenie i utwardzanie: wazne, aby wysuszy¢ caty nadmiar wilgoci. W
celu uzyskania najlepszych rezultatéw podgrzewac produkt bardzo gorgcym powietrzem. Alternatywnie, rozpali¢ ogieh w
kominku i stara¢ sie utrzymac go z dala od zaprawy. Utrzymac ciepto przez kilka godzin. Po wstepnym ogrzaniu mozna
rozpali¢ wtasciwy ogien. Nie nalezy pokrywac powierzchni innymi materiatami, az do momentu ukonczenia wstepnego
ogrzewania i wypalenia.

Przechowywanie:
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Niewykorzystany suchy materiat przechowywa¢ w suchym i chtodnym miejscu, z dala od dzieci i zwierzat domowych.
Wytaczenie odpowiedzialnosci:

Przekazywane informacje bazujg na naszym doswiadczeniu oraz uwagach przekazywanych przez klientéw. Istnieje wiele
czynnikéw niezwigzanych z naszg kontrola oraz wiedza, w szczegdlnosci sposéb uzycia i montazu, ktére mogg wptywad na
wykorzystanie oraz wydajnos¢ naszych produktéw, w zawiazku z powyzszym nie udziela sie gwarancji, wyraznych ani
dorozumianych. Uzytkownik powinien przeprowadzi¢ wtasne testy, ktére wskazywatyby na przydatnos¢ informacji lub
produktéw do konkretnego zastosowania.
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